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1.  Generell geltende technische und glasspezifische Besonderheiten

1.1 Allgemeine Anmerkungen

e Soweit nicht ausdricklich Abweichendes vereinbart wird, erfolgt bei den angebotenen Gldsern keine statische Bemes-
sung bzw. Uberprifung der Glasdicken und Eignung auf Absturzsicherheit oder anderweitige Funktionen.

e Der Bezug zum Leistungsverzeichnis und die Priifung der Anwendbarkeit und Eignung der vertragsgegenstandlichen
Glaser fiir die vorgesehene Verwendung am Bauvorhaben [z.B. Verwendbarkeit der von Isolierglasern nach DIN 18008
(Teile 1-6)] sind kundenseitig vorzunehmen.

e Die Uberpriifung, ob ein verbindlicher bautechnischer Nachweis gesetzlich gefordert ist und diesen ggf. beizubringen, ist
kundenseitig durchzuflhren.

e Beschichtete, eingefarbte und drahtarmierte (nicht vorgespannte) Glaser dirfen nicht im Freien gelagert werden - es
besteht ein hohes thermisches Bruchrisiko. Die Spannungsbruchgefahr wird durch eine Teilabschattung dieser Glaser
weiter erhoht.

e Das Bekleben von nicht vorgespannten Glasern (z.B. Floatglas, Ornamentglas) mit farbigen Folien und Klebebildern oder
das Bemalen mit Glasfarben kénnen thermisch bedingten Glasbruch zur Folge haben. Die Spannungsbruchgefahr wird
durch eine Teilabschattung dieser Glaser weiter erhoht.

e Die Benetzbarkeit der Glasoberflachen kann z.B. durch Abdriicke von Rollen, Fingern, Etiketten, Papiermaserungen, Va-
kuumsaugern, Dichtstoffreste, Silikonbestandteile, Glattemittel, Gleitmittel oder Umwelteinfllisse unterschiedlich sein.
Bei feuchten Glasoberflachen infolge Tauwasser, Regen oder Reinigungswasser kann die unterschiedliche Benetzbarkeit
sichtbar werden. Dies ist kein Reklamationsgrund (vgl. Kundenschreiben, abrufoar unter http://www.semcoglas.com/

service/).

e Aus den technischen Werten, wie z.B. Ug-Wert, g-Wert, Lichttransmission oder Lichtreflexion, lassen sich keine Riick-
schliisse auf den optischen Eindruck unserer Isolierglas- und Sicherheitsglasprodukte ziehen. Daher empfehlen wir bei
Alternativangeboten grundsatzlich eine Bemusterung, die wir im Auftragsfall als erfolgt voraussetzen.

e Mit zunehmender Scheibendicke und Anzahl der verwendeten Verbundfolien wird die Eigenfarbe des Glases in Form ei-
nes Griin-/Gelbstiches beeinflusst. Es besteht eine Hinweispflicht gegeniiber lhrem Kunden.

e Beianderen Bezugsquellen fiir unser Basisglas z.B. im Fall von Nachbestellungen kann es zu nicht unerheblichen Far-
babweichungen und Unterschieden zwischen Nenndicke und Ist-Dicke, speziell bei Dickglasern, kommen. Gleiches gilt,
wenn auf verschiedene Rohglaschargen (z.B. wegen vorgesehener Teillieferungen, der Anzahl der Glaser, der benétigten
Gesamtglasmenge o. 4.) zuriickzugreifen ist.

e Bei Ersatz- oder Nachlieferungen, die nach der Erstlieferung erfolgen, kdnnen aufgrund der Rohglasbeschaffenheit oder
von Dicken- und Fertigungstoleranzen geringfiigige Farbdifferenzen im Glas auftreten, besonders bei eingefarbten und
beschichteten Gléasern (vgl. Semco-Broschiire, abrufbar unter http://www.semcoglas.com/service/). Dieser Umstand ist
produktionsbedingt und gibt keinen Anlass zur Reklamation. Gleiches gilt, wenn auf verschiedene Rohglaschargen (z.B.
wegen vorgesehener Teillieferungen, der Anzahl der Glaser, der bendtigten Gesamtglasmenge 0.4.) zuriickzugreifen ist.

e Bei Auftragserteilung ist der Hinweis ,Feuchtraumverglasung” (u.a. Sauna) unbedingt erforderlich, um die Gewahrleis-
tungsvoraussetzungen zu schaffen.

e Beider Verglasung sind die technischen Richtlinien des Glaserhandwerkes zu beachten. Daneben sind ggf. besondere
Reinigungsvorschriften zu beachten (siehe Ziffer 7.3).

e Wir weisen darauf hin, dass die Priifung der nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu den objektbezogenen energeti-
schen Anforderungen lhrerseits bzw. durch den Bauherrn oder Planer zu erfolgen hat.

e Die Leistungserklarungen fir unsere Produkte gemaB BauPVO sind auf der Internetseite http://www.semcoglas.com/
service/ zu entnehmen. Fiir Eigenschaften dort nicht aufgefiihrter Produkte (z.B. Sonderaufbauten) wenden Sie sich
bitte an Ihren Semco-Ansprechpartner.
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.2 Physikalische Werte und GesetzmaBigkeiten

Die flir unsere Glaserzeugnisse angegebenen Funktionswerte sowie die lichttechnischen- und strahlungsphysikalischen
Daten entsprechen den relevanten und glltigen DIN- und EN-Priifnormen unter den dort geforderten bzw. beschriebe-
nen Priifabmessungen und Priifbedingungen. Davon abweichende Formate und Kombinationen kénnen zur Anderung
der Werte einzelner Funktionen fiihren. Unsere Lieferungen werden ausschlieBlich nach DIN- bzw. EN-Normen, Richtlini-
en der Glasindustrie, vorgenommen.

Bei den licht- und strahlungsphysikalischen Angaben handelt es sich um rechnerisch oder messtechnisch ermittelte
Werte, die, je nach Glaserzeuger und -dicke sowie aufgrund von unvermeidbaren Produktionstoleranzen, um +2 Pro-
zentpunkte schwanken kdénnen. Die hier vorgelegten Angaben sind insofern unter Vorbehalt.

Verdnderungen des angegebenen Aufbaues der Isolierglas-Einheit, der Schichtposition und des Scheibenzwischenraums
sowie Einbau von Sprossen konnen die angegebenen Funktionswerte beeinflussen.

Schwankungen des Farbeindrucks sind aufgrund des Beschichtungsprozesses, der Beschichtung selbst, der Eigenfarbe
des Glases sowie durch Verdnderung der Glasdicken und des Scheibenaufbaues maglich und nicht zu vermeiden. Derar-
tige rohstoff- und produktionsbedingte Farbschwankungen sind kein Reklamationsgrund.

.3 Besondere thermische, mechanische oder chemische Einwirkungen

Handelstbliche und/oder herstellungs- bzw. materialbedingte Abweichungen in Ausfiihrung, MaBen, Inhalten, Dicken,
Gewichten, Farbtonen sind keine Mangel, sofern nicht die Voraussetzungen des § 444 BGB vorliegen. Dies gilt auch flr
Interferenzerscheinungen, Isolierglaseffekte, Anisotropien, Reflexionsverzerrungen, Mehrfachspiegelungen, Kondensatio-
nen auf AuBenfldchen, verdnderte Benetzbarkeit von Glasoberflachen sowie Nickelsulfid-Einschlisse und -briiche.

Treten durch duBere thermische und/oder mechanische Einfliisse Spannungen im Glas auf, die die Zugfestigkeit des Gla-
ses Uberschreiten, kommt es zum Scheibenbruch.

Zur Vermeidung von thermisch bedingtem Glasbruch empfehlen wir die Verwendung von ESG, heigelagertem ESG-H
gem. EN 14179, TVG oder VSG aus zweimal ESG, da vorgespannte Glaser im Vergleich zu normal gekiihltem Flachglas
durch den sogenannten thermischen Vorspannprozess eine wesentlich hohere Belastbarkeit des Glases gegeniiber me-
chanischen und thermischen Einwirkungen (Temperaturwechselbestandigkeit) aufweisen. Beim Einsatz dieser Produkte
sind die baurechtlichen Vorschriften zu beachten. Die nachtragliche Bearbeitung der Oberfldchen oder Kanten kann die
Brucheigenschaften von ESG nachteilig verandern und ist normativ nicht geregelt.

Der minimale Abstand zwischen Isolierglasscheibe (aus nicht vorgespannten Glasern) und Heizkérper muss mindestens
30 cm betragen. Nach detaillierter Absprache kann dieser Mindestabstand durch die Verwendung von Isolierglas in Kom-
bination mit Einscheiben-Sicherheitsglas bzw. heiBgelagertem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG bzw. ESG-H gem. EN
14179) als innere Scheibe auf ca. 15 cm vermindert werden.

Das nachtrdgliche Aufbringen von absorbierenden Folien und Farben sowie die zum Warmestau flihrende raumseitige
Montage von Jalousien, Plissees, etc. kann bei Sonneneinstrahlung auf nicht vorgespannten Glasern zu thermisch be-
dingten Spriingen in der Isolierglas-Einheit fiihren. Deshalb ist fiir ausreichende Umluft zwischen Scheibenoberflache
und Sonnenschutzanlage zu sorgen (ratsam mind. 10 cm Abstand).

Eingefarbte oder beschichtete (nicht vorgespannte) Glaser in Konstruktionen, bei denen die Glaser voreinander gescho-
ben werden konnen (Schiebetren, etc.) unterliegen einem erhohten Bruchrisiko durch thermische Belastung. Die Span-
nungsbruchgefahr wird durch eine Teilabschattung der Glaser weiter verstarkt. Falls eine ausreichende Hinterliftung
nicht gewahrleistet werden kann, sollten ESG-Kombinationen eingesetzt werden.

Durch die Ausfiihrung eines Heat Soak-Tests wird bei ESG sichergestellt, dass Spontanbriiche infolge von Nickel-Sul-
fid-Einschlissen bis auf technisch nicht vermeidbares Restrisiko ausgeschlossen sind.

Die Glasoberflache muss bei Schweil3- oder Schleifarbeiten zur Vermeidung von Oberfldchenschdden wirksam vor Fun-
kenflug, SchweiBperlen, Spritzern, Dampfen 0.4. geschiitzt werden.

Chemische Einfllisse aus der Verwendung von entsprechenden Baumaterialien, Reinigungsmitteln, Farben etc. kdnnen zu
Verdtzungen der Glasoberflache fiihren. Den jeweiligen Verhaltnissen entsprechend sind geeignete SchutzmaBnahmen
zu treffen, in vielen Féllen genligt eine einfache Abdeckung der Glasflachen nicht.

Ab einer Hohendifferenz zwischen Produktionsort und Einbauort (ggf. Hohen wahrend des Transports) von 600 m emp-
fehlen wir die Verwendung von Druckausgleichskapillarréhrchen (vgl. Merkblatt MB-36-01, abrufbar unter http://www.
semcoglas.com/service/) und eine gesonderte Glasbemessung.

-5-
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Da aufgrund heutiger Fertigungsqualitdten Glasbruch nur durch Fremdeinfliisse ausgeldst wird, sind Schaden an Isolier-
glasern, deren Ursache in einer der hier aufgefiihrten oder dhnlichen auBerordentlichen Belastung liegen, grundsatzlich
kein Reklamationsgrund.

Um die Eigenschaften der Gldser liber den gesamten Nutzungszeitraum zu erhalten, ist eine fachgerechte, auf die je-
weilige Verglasung und die vorherrschenden Umweltbelastungen abgestimmte Reinigung in ausreichenden Intervallen
Voraussetzung. Details dazu enthalt das ,Merkblatt zur Glasreinigung” folgender Verbénde (abrufbar unter http://www.
semcoglas.com/service/):

o Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, Hadamar
o Bundesverband Flachglas e.V., Troisdorf
o @Gutegemeinschaft Flachglas e.V., Troisdorf

o Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V., Frankfurt

1.4 Glasdickenermittlung

Bei der von uns durchgefiihrten Glasdickenvordimensionierung handelt es sich um eine unverbindliche Berechnung und
nicht um einen statischen oder sonstigen bautechnischen Nachweis im Sinn der Landesbauordnungen, der nur durch
einen gesetzlich bestimmten Bauvorlageberechtigten erbracht werden kann. Es ist Aufgabe des Kunden zu priifen, ob
ein verbindlicher bautechnischer Nachweis gesetzlich gefordert ist, und diesen ggf. einzuholen. Die von uns
durchgefiihrte Glasdickenvordimensionierung erfolgt ausschlieBlich auf Grund der von Ihnen angegebenen Vorgaben auf
unserem Kundenabfrageformular (abrufbar unter http://www.semcoglas.com/service/) bzw. den MaBangaben in den
von lhnen Gbermittelten Bestellunterlagen. Weitere Faktoren, die einen Einfluss auf die Glasdicke haben kénnen (z.B.
Verwendungszweck, vertragliche Vereinbarungen, 6rtliche Verhaltnisse am Bau, produktionstechnische Mdglichkeiten,
usw.), kénnen von uns bei der Berechnung nicht berticksichtigt werden.

Deshalb ist kundenseitig die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zu priifen.

Die auf unseren Angeboten und Auftragsbestdtigungen angegebenen Abmessungen, Seitenverhaltnisse und Glasober-
flachen beziehen sich ausschlieBlich auf die produktionstechnischen Mdglichkeiten, die sich aus den betrieblichen Vor-
aussetzungen der Isolierglas- und Sicherheitsglasfertigung ergeben. Es besteht somit kein unmittelbarer Zusammenhang
zwischen den genannten produktionstechnisch herstellbaren maximalen Abmessungen bzw. Oberflachen und den tat-
sachlich statisch erforderlichen Glasdicken und -aufbauten.

Die tatsachlich erforderlichen Glasdicken und -aufbauten mittels einer verbindlichen statischen Dimensionierung sind
kundenseitig zu ermitteln. Sie missen den einschldgigen nationalen und europdischen Normen sowie technischen Re-
gelwerken entsprechen.

Dies ist insbesondere die MVWTB, die in allen Bundeslandern als technische Baubestimmung eingefiihrt ist.

Auf die Notwendigkeit der Nachweisfiihrung (der Nachweis fir die Verwendbarkeit) wird in § 55 der Musterbauordnung
(MBO) eingegangen. GemaB VOB/C ATV DIN 18361 (Verglasungsarbeiten) ist unter Abschnitt 4.2.11 ,das Erstellen stati-
scher Berechnungen, z.B. Glasdickenbemessung, und der dafir erforderlichen Zeichnungen und Nachweise" als ,beson-
dere Leistung" aufgeflihrt, die in Rechnung gestellt werden kann.

Grundlage dafir ist die DIN 18008, deren Teile im Folgenden aufgefiihrt werden:
o Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen

o Teil 2: Linienformig gelagerte Verglasungen

o Teil 3: Punktférmig gelagerte Verglasungen

o Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

o Teil 5: Zusatzanforderungen an begehbare Verglasungen

o Teil 6: Zusatzanforderungen an zu InstandhaltungsmaBnahmen betretbare Verglasungen und an durchsturzsichere
Verglasungen

o Teil 7: Konstruktionen (in Vorbereitung)
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Wir verweisen weiter auf das BF-Merkblatt 019-2015 ,Leitfaden zur Glasbemessung nach DIN 18008" (abrufbar unter
http://www.semcoglas.com/service/), soweit in den nachfolgenden Ziffern nichts Abweichendes geregelt ist.

Wir verweisen zusatzlich auf das BF-Merkblatt 021-2017 ,Gebrauchstauglichkeit linienférmig gelagerter Glaser” (aufruf-
bar unter http://www.semcoglas.com/service/), soweit in den nachfolgenden Ziffern nichts Abweichendes geregelt ist.

.5 Thermisch bedingter Glasbruch

Auftretende Schlagschatten bzw. Teilabschattungen (z.B. Dachvorspriinge), direkt hinter der Verglasung angeord-
nete dunkle Gegenstiande bzw. dunkles Mobiliar (z.B. schwarzes Ledersofa, schwerer Vorhang), das Uberlappen von
Glasschiebewidnden kann u.U. zu hohen Aufheizungen der Glasoberfldche fiihren. Dabei kann die thermische Bean-
spruchbarkeit von (nicht vorgespanntem) Glas tberschritten werden.

Das Bekleben von Glas mit farbigen Folien und Klebebildern oder das Bemalen mit Glasfarben kénnen thermisch be-
dingten Glasbruch bei nicht vorgespannten Glasern zur Folge haben. Ebenso das plotzliche Abkiihlen von aufgeheizten
Glasoberflachen (z.B. mit dem Gartenschlauch).

Das nachtrdgliche Aufbringen von absorbierenden Folien und Farben sowie die zum Warmestau flihrende raumseitige
Montage von Jalousien, Plissees, etc. kann bei Sonneneinstrahlung zu thermisch bedingten Spriingen in der Isolier-
glas-Einheit (mit nicht vorgespannten Glésern) fihren. Deshalb ist fiir ausreichende Umluft zwischen Scheibenoberfl4-
che und Sonnenschutzanlage zu sorgen (ratsam ist ca. 10 cm Abstand).

Wir verweisen weiter auf das VFF-Merkblatt V.02 - ,Thermische Beanspruchung von Gléasern in Fenstern und Fassaden”
und die BF-Information 006-2016 ,Nachtréglich angebrachte Folien" (aufrufbar unter http://www.semcoglas.com/ser-

vice/).

Wir empfehlen, den Kunden bzw. (End)Nutzer Gber 0.g. Sachverhalte hinzuweisen.

Qualitats- und Reklamationsbeurteilung
Im jeweiligen Regelungsbereich sind fiir die Feststellung qualitdtsbedingter Mangel maBgebend:

o Die visuelle Richtlinie der SEMCO-Gruppe "Der perfekte Durchblick" (Stand 2/2022), (abrufbar unter
http://www.semcoglas.com/service/)

o DINEN 1279-1:2018-10 "Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 1: Allgemeines, Systembeschreibung,
Austauschregeln, Toleranzen und visuelle Qualitat"

Fir die Verarbeitung unserer Glaser sowie deren Beurteilung im Hinblick auf Mangel gelten ferner die einschlagigen
DIN-/EN-Regelwerke, Herstellerrichtlinien (z.B. Systembeschreibungen) und Vorgaben, die sich aus allgemeinen
bauauf-sichtlichen Zulassungen bzw. Priifzeugnissen sowie nationalen Glte-und Prifbestimmungen (RAL, BENOR, DS/
DWV, P-Zeichen) ergeben, jeweils in der bei Angebotserstellung giiltigen Fassung. Aoweichungen hiervon sind vor Ver-
tragsannahme zwischen dem Kunden und uns gesondert zu vereinbaren.

Handelsibliche und/oder herstellungs- bzw. materialbedingte Abweichungen in Ausfiihrung, MaBen, Inhalten, Dicken,
Gewichten, Farbtdnen sind keine Mangel, sofern nicht die Voraussetzungen des § 444 BGB vorliegen. Dies gilt auch flr
Interferenzerscheinungen, Isolierglaseffekte, Anisotropien, Reflexionsverzerrungen, Mehrfachspiegelungen, Kondensa-
tionen auf AuBenflachen, verdnderte Benetzbarkeit von Glasoberflachen sowie Nickelsulfid-Einschllsse und -briiche.
Zur Beurteilung sonstiger Toleranzen und zuldssiger Beschaffenheitsbeeintrachtigungen gelten die oben aufgefiihrten
Vorschriften, Richtlinien und Vorgaben, soweit nicht ausdricklich etwas Abweichendes bei Vertragsschluss vereinbart
wurde.
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3. Produktspezifikationen Mehrscheiben-Isolierglaser

3.1 Produktionstechnisch herstellbare GroBen

Floatglas aus BandmaBen

Nominelle Float- Max. Kantenlangen ~Min. Aomessung® ~ Max. Oberflache Max. Seitenver-

glasdicken (mm) (cm x cm) (cm x cm) (m?) haltnis

3 100 x 200 2,0
1:6
4 141 x 241 34
5 245 x 300 6,0
20 x 30,
6 250 x 400 8,0
19 x 35*
8 280 x 500 12,0 1:10
10
321 x 600 19,3
12
“kleinere Formate als Handarbeit und ohne Gewahrleistung (Preise und Details auf Anfrage)

Das jeweils kleinere Mal3 der Einzelscheibe bestimmt das maximale MaB3 des Isolierglases.

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) und Verbundglas (VG) aus BandmaBen

Nominelle Max. Kantenldngen ~ Min. Abmessung®  Max. Oberflache Max. Seitenver-
V/SG-Dicken - (cm x cm) (cm x cm) (m?) EIGIS
ohne Folie (mm)

VSG6 141 x 241 34
1:6
VSG8 250 x 360 8,0
20 x 30,
VSG10 280 x 500 12,0
zT. 19 x 35*
VSG12 1:10
321 x 600 19,3
VSG16
“kleinere Formate als Handarbeit und ohne Gewahrleistung (Preise und Details auf Anfrage)

Das jeweils kleinere MalB3 der Einzelscheibe bestimmt das maximale MaB3 der Isolierglasscheibe.

3.2 Toleranzen

e Die Toleranzen der flir unsere Glaserzeugnisse angegebenen Funktionswerte bzw. der lichttechnischen- und strahlungs-
physikalischen Daten bestimmen sich nach den relevanten und giiltigen DIN- bzw. EN-Normen sowie Bestimmungen fir
nationale Gutezeichen (RAL, BENOR, DS/DWV, P-Zeichen) unter Beriicksichtigung der dort geforderten Priifabmessungen
und -bedingungen. Davon abweichende Formate und Kombinationen kénnen zur Anderung der Werte ein-zelner
Funktionen fuhren. Bei Widerspriichen gilt das gréBere ToleranzmaB.

e Beiden licht- und strahlungsphysikalischen Angaben handelt es sich um rechnerisch oder messtechnisch ermittelte
Werte, die, je nach Glaserzeuger und -dicke sowie aufgrund von unvermeidbaren Produktionstoleranzen, um +2
Prozent-punkte schwanken kénnen. Die in unseren Broschtiren, Prospekten, Postern, etc. gemachten Angaben stehen
insofern unter Vorbehalt dieser Toleranzen.

e Die fiir die Glaserzeugnisse angegebenen Funktionswerte wurden mit einer vom ift Rosenheim validierten und zertifi-
zierten Berechnungssoftware (Priifbericht-Nr. 41041462) ermittelt. Als Datengrundlage fiir die Software dienen Funk-
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tionswerte an Standardaufbauten, die nach den relevanten und derzeit glltigen Priifnormen an daflr akkreditierten
Prifinstituten ermittelt wurden. Fiir die Richtigkeit dieser Werte Gbernehmen wir keine Gewahr.

Abweichende Formate und Kombinationen kénnen zu einer Anderung einzelner Funktionswerte fiihren.
Toleranz fuir den Ug-Wert: + 0,1 W/m2K (gem. RAL-Gutekriterien)

Toleranz fiir den g-Wert: +2 Prozentpunkte (gem. RAL-Gutekriterien)

GroBentoleranzen Floatglas gemaB DIN EN 572-8

MaBtoleranz von Mehrscheiben-Isolierglas-Einheiten nach DIN EN 1279-1:2018-10 (Tabelle 2)

2IG oder 31G Toleranzen fiir B und H Versatz

2 Scheiben < 6 mm oder B und H < 2.000 mm +2 mm +2 mm
dickste Scheibe < 12 mm oder 2.000 < B oder H < 3.500 mm +3 mm +3 mm
dickste Scheibe < 12 mm oder 3.500 < B oder H < 5.000 mm +4 mm +4 mm
1 Scheibe > 12 mm oder B oder H > 5.000 mm +5mm +5 mm

Dickentoleranzen im Randbereich der Isolierglas-Einheit nach DIN EN 1279-1:2018-10 (Tabelle 3)

alle Scheiben sind entspanntes Glas +1,0 mm
20 mindestens eine Scheibe ist kein entspanntes Glas +1,5mm
alle Scheiben sind entspanntes Glas +1,4 mm
3 mindestens eine Scheibe ist kein entspanntes Glas +28mm/-14mm

: Wenn bei ent- oder vorgespanntem Glas eine Glaskomponente eine Nenndicke von mehr als 12 mm oder bei Verbundglas eine
Nenndicke von 20 mm aufweist, sollte der Hersteller konsultiert werden.

3.3 Beschichtete Glaser

Es gelten die einschlagigen europdischen Produktnormen. Davon abweichende Anforderungen sind gesondert und
schriftlich zu vereinbaren. In diesem Zusammenhang wird auch auf ggf. nationale Vorgaben fir die Anwendung dieser
Produkte hingewiesen.

Beschichtetes Glas in Kombination mit farbigem Ornamentglas und eingefarbten Glasern wird auf Grund des hohen
Glasbruchrisikos ohne jegliche Gewahrleistung zu Mehrscheiben-Isolierglas verarbeitet. Falls eine derartige Kombination
ausdriicklich gewiinscht wird, empfehlen wir die farbige Scheibe in vorgespannter Ausfiihrung (ESG oder ESG-H gem. EN
14179) zu verarbeiten.

Bei Verwendung von reinigungsunterstiitzenden Schichten sind unsere zusatzlichen Verarbeitungsrichtlinien zu beach-
ten, hinsichtlich der Farbzuldssigkeiten unser internes Merkblatt (beides abrufbar unter http://www.semcoglas.com/
servipe/merkblaetter.htmI]. In Bezug auf Glaser mit reinigungsunterstiitzenden Eigenschaften wird ferner auf Ziffer 3.9
verwiesen.

Glasrander mit beschichtetem Glas werden randentschichtet. Riickstdnde vom Entschichtungsvorgang kénnen bei im
Bauvorhaben freiliegendem Randverbund zu unterschiedlichen Reflexionen im Vergleich zur beschichteten Glasoberfla-
che fiihren. Dies ist produktionsbedingt und stellt keine Reklamation dar. Wir empfehlen den Uberstand mit einem Profil
oder Winkel abzudecken und bieten gegen Mehrpreis einen Randsiebdruck an.

3.4 Zweifach-Funktionsglaser (Semco Therm/Star/Klima/Sun/Renova)

Es gelten die einschldgigen europdischen Produktnormen. Davon abweichende Anforderungen sind gesondert und
schriftlich zu vereinbaren. In diesem Zusammenhang wird auch auf ggf. nationale Vorgaben fir die Anwendung dieser
Produkte hingewiesen.
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Die angegebenen Funktionswerte sowie lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Daten entsprechen den relevan-
ten und gultigen normativen Anforderungen, ermittelt mit deren Priifabmessungen und -bedingungen. Zum Beispiel
davon abweichende Formate, statisch bedingte Glasdickenanpassungen und evtl. Isolierglas-Kombinationen kénnen zur
Anderung einzelner Funktionswerte flihren.

Ug-Werte von Isolierglasern werden nach DIN EN 673 fiir den senkrechten Einbau ermittelt. Aus physikalischen Griinden
erhoht sich der Ug-Wert bei geneigtem Einbau, in Abhdngigkeit vom Neigungswinkel.

Beim Einbau von Sonnenschutz- bzw. Semco Klima-/Sun-Kombinationen befindet sich die Beschichtung i.d.R.
auf Position 2, d.h. auf der dem Scheibenzwischenraum zugewandten Oberfldche der duBeren Scheibe. Bei
reinen Warmdammglasern befindet sich die Beschichtung i.d.R. auf Position 3, d.h. auf der dem Scheibenzwi-
schenraum zugewandten Oberfldche der inneren Scheibe.

Bei Isolierglas aus Floatglas kdnnen Interferenzen in Form von Spektralfarben auftreten. Optische Interferenzen sind
Uberlagerungserscheinungen zweier oder mehrerer Lichtwellen beim Zusammentreffen auf einen Punkt. Sie zeigen sich
durch mehr oder minder starke farbige Zonen, die sich bei Druck auf die Scheibe verandern. Dieser physikalische Ef-fekt
wird durch die Planparallelitdt der Glasoberflachen verstarkt. Diese Planparallelitdt sorgt flr eine verzerrungsfreie
Durchsicht. Interferenzerscheinungen entstehen zuféllig und sind nicht zu beeinflussen.

Der Randverbund von Isoliergldsern ist vor Einwirkungen wie direkter Sonneneinstrahlung, Wasser bzw. Feuchteeinfliis-
sen sowie unplanmaBigen mechanischen Belastungen (z.B. infolge ungeeigneter Transport- und Lagerungsverhéltnisse)
zu schitzen.

Isolierglas hat ein durch den Randverbund eingeschlossenes Luft-/Gasvolumen, dessen Zustand im Wesentlichen durch
den barometrischen Luftdruck, die Hohe der Fertigungsstétte tiber Normal-Null (NN) sowie die Lufttemperatur zur Zeit
und am Ort der Herstellung bestimmt wird. Bei Einbau von Isolierglas in anderen Héhenlagen, bei Temperaturdnderun-
gen und Schwankungen des barometrischen Luftdruckes (Hoch- und Tiefdruck) ergeben sich zwangsléaufig konkave oder
konvexe Wdlbungen der Einzelscheiben und damit optische Verzerrungen.

Unterschreitet die Lange der kiirzeren Kante den Wert von 500 mm, so erhoht sich bei Scheiben aus Floatglas das
Bruchrisiko infolge von Klimaeinwirkungen.

Auch Mehrfachspiegelungen kénnen unterschiedlich stark an Oberflachen von Glas auftreten. Verstarkt kénnen diese
Spiegelbilder erkennbar sein, wenn z.B. der Hintergrund der Verglasung dunkel ist. Diese Erscheinung ist eine physikali-
sche GesetzmaBigkeit.

Kondensat (Tauwasser) kann sich auf den duBeren Glasoberflachen dann bilden, wenn die Glasoberflache kilter ist als
die angrenzende Luft (z.B. beschlagenes Badfenster). Die Tauwasserbildung auf den duBeren Oberflichen einer Glasschei-
be wird durch den Ug-Wert, die Luftfeuchtigkeit, die Luftstrémung und die Innen- und AuBentemperatur bestimmt. Bei
Isolierglas mit hoher Warmeddmmung kann sich auf der witterungsseitigen Glasoberflache voriibergehend Tauwas-ser
bilden, wenn die AuBenfeuchtigkeit (relative Luftfeuchte auBen) hoch und die Lufttemperatur héher als die Tempera-tur
der Scheibenoberflache ist und somit der Taupunkt erreicht ist.

Die Tauwasserbildung auf der raumseitigen Scheibenoberfliche wird bei Behinderung der Luftzirkulation, z.B. durch tie-
fe Laibungen, Vorhdnge, Blumentdpfe, Blumenkasten, Jalousetten sowie durch unglinstige Anordnung der Heizkorper,
mangelnde Liftung 0.3. gefordert.

Bei Isoliergldsern mit gesteckten Ecken kdnnen im Scheibenzwischenraum ggf. vereinzelte Kérnchen des in den Abstand-
haltern eingeftllten Trockungsmittels vorhanden sein. Dies kdnnte insbesondere bei schwarzen Abstandhaltern starker
wahrgenommen werden. Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um produktionsbedingte Begleiterscheinungen han-
delt und kein Reklamationsgrund darstellt.

Bei der Weiterverarbeitung bzw. zur Vermeidung von Schiden von Isolierglasern mit dem thermoplastischen
Randverbundsystem Semco Spacer BL im Zusammenhang mit dem Polysulfid-Versiegelungsdichtstoff GD 116
(NA) gelten die gesonderten Semcoglas Verarbeitungshinweise. Die Verarbeitungshinweise sind abrufbar unter
http://www.semcoqlas.com/service/l.

Schaden, die daraus resultieren, dass die Verarbeitungshinweise nicht beachtet wurden, stellen keinen Mangel dar.

Den Einsatz folgender SZR-Breiten empfehlen wir, abhdngig vom Glasaufbau - symmetrisch (d.h. Ad < 2 mm) oder asy-
metrisch (d.h. Ad = 2 mm) - und von der Glasflache:

o symmetrischer Glasaufbau und Flache < 1,5 m2: alle SZR
o symmetrischer Glasaufbau und Flache > 1,5 < 2,5 m2: Mindest-SZR 10 mm
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o symmetrischer Glasaufbau und Flache > 2,5 < 4,0 m2: Mindest-SZR 12 mm
o symmetrischer Glasaufbau und Flache > 4,0 < 6,0 m2: Mindest-SZR 14 mm
o symmetrischer Glasaufbau und Fliche > 6,0 m2: Mindest-SZR 16 mm
o asymmetrischer Glasaufbau und Flache < 1,5 m2: Mindest-SZR 10 mm
o asymmetrischer Glasaufbau und Flache > 1,5 < 4,0 m2: Mindest-SZR 14 mm
o asymmetrischer Glasaufbau und Flache > 4,0 m2: Mindest-SZR 16 mm
o betrdgt Ad = 10 mm: Mindest-SZR 14 mm

e Die Durchbiegung des (freien) Isolierglas-Randverbundes bei max. Belastung darf max. 1/200 der Glaskantenlénge betra-
gen (DIN 18008-2).

3.5 Empfehlungen fiir die Glasausfiihrung bei bestimmten Scheibenabsorptionswerten*
e Liegt mit oder ohne Beschichtung eine Frontscheibenabsorption von < 50 % vor = Floatglas™

e Betragt die Frontscheibenabsorptionen, u.a. beim Einsatz von Farbfolien, Beschichtungen sowie durchgefarbten Glasern
> 50 % und < 60 % - ESG™

e Bei einer Frontscheibenabsorptionen > 60 % => ESG-H gem. EN 14179
e st die Scheibenabsorption bei der mittleren Scheibe von 31G > 10 % = ESG
* mit Score-Berechnung ermittelbar

** bei VSG: Ausfiihrung der einzelnen Glasschichten

3.6 Besonderheiten bei Dreifach-Funktionsglidsern (Semco Energy/Klimastar/Sunstar)

e Dieses Isolierglas besteht aus drei Glasscheiben, die im Randbereich durch eine Primar- und Sekundéarversiegelung sowie
einen Abstandhalter - standardméBig als thermisch verbesserter Randverbund (,warme Kante") ausgebildet - luft-/gas-
dicht miteinander verbunden sind. Dabei stellen Dreifach-Glaser aufgrund der physikalischen Phanomene, den gehobe-
nen Qualitdtsanforderungen und den erhohten Anforderungen in der Anwendung ein komplexes System dar. Sie weisen
einige produktspezifische Merkmale auf, auf die wir nachfolgend hinweisen.

e Der Isolierglaseffekt verstarkt sich durch einen relativ groBen Gesamtscheibenzwischenraum (SZR) von 2x 12 mm oder
mehr. Infolge von duBeren Temperatur- und Luftdruckverdnderungen entsteht bei groBen Gasvolumina im SZR eine
hohe ,innere" Drucklast, was wiederum in Abhadngigkeit von den gewahlten Glasdicken und Formaten zu einer mehr oder
weniger groBen Auswdlbung der duBeren Glasscheiben nach innen oder auBen fiihrt - Vorsicht: Es kdnnen optische Ver-
zerrungen entstehen. Bei unzureichender Glasdickenbemessung (vgl. Ziffer 1.4) kann es auch zu Glasbruch kommen.

e Durch den vorstehend beschriebenen verstérkten Isolierglaseffekt kommt es bei unnachgiebigeren 1SO-Systemen (= kur-
ze Kantenlangen und dicke Gléser) zu einer hoheren Belastung der Glaser und des Randverbundes, die im schlimmsten
Fall Glasbruch nach sich zieht oder Leckagen im Randverbundsystem. GroBBe Héhenunterschiede zwischen Produktions-
und Einbauort sowie stidlich orientierte Einbaulagen mit erhéhten Temperaturbelastungen, hauptsachlich im Sommer,
intensivieren diesen Effekt zusatzlich. Weiterhin zu beachten sind erhohte Aufheizungen der Isoliergldser und somit des
Gasvolumens im SZR bei der Verwendung von Verbund-Sicherheitsglasern, beschichteten und dunklen Scheiben.

e Besondere Vorsicht ist bei Kantenldngen kleiner 900 mm in Verbindung mit groBen SZR-Volumina wie 2x 14 mm, 2x 16
mm und speziell von 2x 18 mm geboten, da es hier zu hohen klimatisch bedingten Glasspannungen kommt, die i.d.R.
mit Standard-Glasdicken von 3 x 4 mm Floatglas statisch nicht mehr aufgenommen werden kénnen (vgl. DIN 18008-2).
SZR-Breiten groBer als 2x 12 mm und Kantenldngen kleiner als 700 mm erhdhen bei Scheiben aus Floatglas
das Bruchrisiko infolge Klimaeinwirkungen.

e Bei asymmetrischen Dreifach-Aufbauten und/oder langen, schmalen Scheibenformaten (sogenannte ,Handtuchforma-
te") mit Kantenlangen kleiner als 700 mm ist ein Vorspannen der duBeren diinneren Scheibe zu ESG zu empfehlen.

e Fiir die Gewdhrleistung einer dauerhaften Funktionalitdt von Dreifach-Glasern bzw. des Isolierglas-Randverbundes ist bei
groBen SZR-Breiten meist eine besondere Ausfiihrung der Scheiben-Lagerungsverhaltnisse zweckmaBig (spezielle Ver-
klotzung, tber die gesamte Breite der Isolierglas-Einheit). Vorsicht: Es ist u.U. ein gréBerer Kantenversatz vorhanden (vgl.
Ziffer 3.2).
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e Die thermische Belastbarkeit von in Dreifach-Funktionsgldsern eingesetzten, mit einer Warmedammschicht versehenen
Floatgldsern ist gleich der von unbeschichteten Floatglasern.

o Allerdings kann es aufgrund der Wirkungsweise der Beschichtungen zu einer wesentlich hoheren Aufheizung in den
Scheibenzwischenrdumen kommen. Dadurch ist bei hohen Temperaturunterschieden innerhalb der Scheibe Glasbruch
mdglich. Die Spannungsbruchgefahr wird durch eine Teilabschattung der Glaser weiter erhoht. Die Verwendung von ESG
reduziert diese Bruchwahrscheinlichkeit erheblich.

e Ein Vorspannen der mittleren Scheibe wird zur Reduzierung des Glasbruchrisikos empfohlen, wenn diese als
Ornamentglas oder als beschichtetes Glas ausgefiihrt werden soll. Das bedeutet, dass das Ornament- oder be-
schichtete Glas ohne Vorspannung nur als auBere Glaser in der Einheit verbaut werden sollten.

e Wegen einer verbesserten Warmeddmmung von Dreifach-Glasern ist damit zu rechnen, dass die Bildung von Kondensat
auf der duBeren Scheibenoberflache haufiger auftritt als bei den Ublichen Zweifach-Isoliergldsern. Ein Hinweis an den
Endkunden sollte iiber diesen Sachverhalt erfolgen.

e Dreifach-Glaser sind in der aktuellen Version der DIN EN 1279-1:2018-10 "Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas
- Teil 1: Allgemeines, Systembeschreibung, Austauschregeln, Toleranzen und visuelle Qualitat" berlcksichtigt. Mit jeder
zusatzlichen Glaskomponente erhéht sich die Anzahl der zuldssigen Fehler um 25%. Daneben dndern sich die
Dickentoleranzen beim Einsatz von nur Floatglasern von + 1 mm auf +1,4 mm.

e Bei Dreifach-Verglasungen kann es aufgrund der zwei beschichteten Glasoberflachen zu einer Abschirmung von Funk-
frequenzen und somit zu einer Beeintrachtigung der Mobilfunknetzqualitat kommen. Auswirkungen davon sind abhan-
gig von der Gesamtgebdudekonstruktion.

e Figenfarbe von Dreifach-Gldsern kann deutlicher erkennbar sein als die von Zweifach-Glasern.

e Es wird weiter auf das BF-Merkblatt 003-2019 ,Leitfaden zur Verwendung von Dreifach-Warmeddammglas" (abrufbar
unter http://www.semcoglas.com/service/) verwiesen.

3.7 Besondere Hinweise fiir Isolierglas-Einheiten mit Glasdicken von 3 mm
e maximale FertigungsgréBen: 100 bis 200 cm

e erhdhtes Bruchrisiko infolge héherer Kantenbeanspruchung bzw. geringerer Kantenbelastbarkeit und reduzierter ther-
mischer Beanspruchbarkeit (bei nicht vorgespannten Einheiten)

e storende optische Verzerrungen infolge verstérktem Isolierglaseffekt und groBerer Welligkeit der Floatglas-Schei-
benoberflache

e erhohte Herausforderung im Handling der Scheiben sowie Anforderungen an eine saubere und fachgerechte Lagerung
bzw. Verklotzung der Scheiben zur Vermeidung von Glasbruch

3.8 Semco XXL-Isolierglaser

e Semco XXL-Glaser sind Isolierglas-Einheiten (21G oder 31G), bei denen eine Kante das MaB von 500 cm oder beide Kan-
ten das MaB von 270 cm Uberschreiten. Diese XXL-Gldser erfordern einen erhohten Aufwand in der Produktion, beim
Transport sowie in der Montagevorbereitung und -ausfiihrung. Auf Anforderung handigen wir gerne die Semco-internen
Verarbeitungshinweise fir XXL-Glaser (abrufbar unter http://www.semcoglas.com/service/) aus.

3.9 Isoliergldser mit reinigungsunterstiitzenden Eigenschaften (Semco Clean)

e Die Funktionsweise beruht auf der photokatalytischen und hydrophilen Wirkung der Beschichtung. Die Beschichtung des
Glases 16st in Verbindung mit UV-Licht eine chemische Reaktion aus. Organischer Schmutz wird in einzelne Partikel
zersetzt. Bei Regen wird durch den hydrophilen Effekt der Schmutz unterspiilt und weggeschwemmt. Der Reinigungs-
aufwand wird verringert, die klimatechnischen Werte der Verglasung - z.B. wie Lichttransmission und g-Wert - sind den-
noch sichergestellt. Gldser mit reinigungsunterstiitzenden Eigenschaften sind mit dem Zusatz ,Clean” in der jeweiligen
Produktbezeichnung gekennzeichnet.

e Bei der Verarbeitung von reinigungsunterstiitzenden Glasprodukten wie Semco Clean (Classico), SGG Bioclean, Pilkington
Activ ist folgendes zu beachten: Silikon jedweder Art und Menge (z.B. auch enthalten in Glasreinigungsutensili-
en) zerstort irreversibel die hydrophile Funktionsweise und darf weder direkt noch indirekt in Kontakt mit der
Scheibenoberfliche kommen. Bedenklich kdnnen ebenfalls ¢lhaltige Dichtprofile oder Dichtstoffe wie Silikon, Paraf-
finwachs oder Kitt auf Leindlbasis sein. Bei Bedarf kdnnen kompatible Silikone bzw. silikonhaltige Dichtungen abgefragt
werden.
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e Die reinigungsunterstiitzenden Eigenschaften entfalten ihre volle Wirkung ab einem Einbauneigungswinkel von mindes-
tens 10°.

Der Endverbraucher muss auf die Reinigungs- und Pflegehinweise (siehe Ziffer 7.3, abrufbar unter http://www.semco-
glas.com/service/) hingewiesen werden. Auf Anfrage kénnen wir diese zur Verfiigung stellen.

3.10 Sprossen-Isoliergldser (Semco Stil)

e Finbauelemente und Sprossen im SZR kénnen zur Anderung der angegebenen technischen Werte (z.B. Warme- und
Schallddmmung) fihren. Fir Funktionsglas mit innenliegenden Sprossen liegt kein Priifzeugnis vor.

e Bei Bestellungen von Isolierglas-Einheiten mit innenliegenden Sprossen ohne Klapperschutz kénnen unter ungiinstigen
Umgebungsbedingungen, von auBen einwirkende Schwingungen oder mechanisch bedingten Einflissen (z.B. infolge der
Glasabmessungen) Klappergerdusche entstehen. Diese stellen generell keinen Reklamationsgrund dar. Dem Endabneh-
mer gegeniiber besteht eine Hinweispflicht. Daher empfehlen wir die Verwendung eines Klapperschutzes (erst ab 14 mm
SZR-Breite).

e Ohne ausdriicklichen Hinweis in der Bestellung liefern wir Sprossen-Isolierglas grundsatzlich mit Klapperschutz in fol-
genden Semco Niederlassungen aus: Aschaffenburg, Bad Siilze, Eberswalde, Sennfeld, Vechta, Wassenberg, Zerbst

e Grundsatzlich ohne Klapperschutz fertigen folgende Semco Niederlassungen: Bramsche, GieBen, Kropp, Nordhorn, Wes-
terstede

e Eswird keine Gewahrleistung Gbernommen fur spateres Ablosen, Verrutschen oder Verfarben der Filzplattchen bzw.
transparenten Distanzplattchen und Noppen.

e Zur Verminderung von Klappergerduschen auf die Sprossen eingesetzte Filzplattchen bzw. transparente Abstandhalter
behindern die Durchbiegung der Scheibe bei Luftschwankungen und fiihren beim Einsatz von Sprossen bei unglinstigen
SZR-Breiten zu einer erhdhten Bruchgefahr. Wenn ein oder kein Klapperschutz verwendet werden soll, ist dies mit der
entsprechenden Semco Niederlassung individuell abzustimmen. Es wird keine Gewéahrleistung eines Bruches aufgrund
unglinstiger SZR-Breiten libernommen.

e Erfolgt die Fertigung auf ausdriicklichen Kundenwunsch ohne Klapperschutz, stellen evtl. Klappergerdusche keinen Re-
klamationsgrund dar.

e Der Einsatz von Wiener Sprossen bei SZR-Breiten kleiner als 14 mm fiihrt zu einem erhéhten Bruchrisiko. Wir Gberneh-
men hierflir keine Gewahrleistung, empfehlen SZR-Breiten groBer als 15 mm.

e Auswirkungen von temperaturbedingten Lingendnderungen bei Sprossen im SZR (z.B. Anliegen der Sprossen an der
Scheibenoberfliche) kénnen grundsatzlich nicht vermieden werden.

e Wir empfehlen, die Anordnung von Sprossen bei 31G auf einen Scheibenzwischenraum (i.d.R. den duBeren) zu begrenzen.
Sollen Sprossen auf eigenen Wunsch hin in beide Scheibenzwischenrdume verbaut werden, tibernehmen wir aufgrund
des dadurch stark erhéhten Risikos keine Gewahrleistung flir einen daraus resultierenden Glasbruch.

e Wir libernehmen bei Sprossen in beiden SZR keine Gewahrleistung flr die Deckungsgleichheit der Sprossen. Ein evtl.
Versatz von Sprossen ist produktionsbedingt nicht auszuschlieBen und nicht reklamierbar.

e Bei den Sprossennoppen konnen sich - je nach Einbauort - zeitbedingte Farbtonabweichungen (Vergilbungen) einstellen.
o Noppen auf lackierten Sprossen kdnnen sich verfarben.
e (Pauschale) Korrekturwerte fiir Sprossen nach DIN EN 14351-1 sind:

Einfaches Sprossenkreuz im SZR: Delta Uw-Wert W/m2K + 0,1

Mehrfaches Sprossenkreuz im SZR: Delta Uw-Wert W/m2K + 0,2

Hinweis: ,Warme" Sprossen flihren ggf. zu geringeren Aufschlagen im Uw-Wert.

e Wir verweisen weiter auf das BF-Merkblatt 016-2013 ,Beurteilung von Sprossen im SZR" (abrufbar unter http://www.
semcoglas.com/service/).

3.11 Schallschutzgliser (Semco Phone)

Sie erhalten stets das bewertete Schallddmm-MaB R von im Priflabor, nach normativen Vorgaben getesteten Einzel-
und Isolierglasern. Besonders gekennzeichnet sind dabei abgeschatzte, erfahrungsbasierte Werte. Sdmtliche von uns fir
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die Glaser erhaltenen R_-Werte kénnen von den im Einbauzustand gemessen Werten der Gesamtsituation (Glas, Rah-
men, Baufugen, etc.) abweichen.

Einfliisse auf das Schallddmm-Verhalten unserer Gldser ergeben sich aus:
o ScheibengréBe
o Scheibengewicht
o Steifigkeit der Einzelscheiben
o Anordnung der Einzelscheiben (Symmetrie/Asymmetrie des Scheibenaufbaus)
o Winkelabh3ngigkeit des auftreffenden Schalls (am Objekt)
o Resonanzverhalten der Einzelscheiben bzw. der einzelnen Isolierglas-Scheiben
o Scheibenzwischenraum (SZR) bei Isolierglasern
o Gasfillung bei Isoliergldsern
Vernachldssigenden Einfluss auf das Schallddmm-Verhalten lben u.a. aus:
o Beschichtung der Glaser und Beschichtungsposition
o Abstandhaltertyp
o eingesetzter Dichtstoff

Zur Berlcksichtigung von unterschiedlichen Frequenz-Spektren von Wohn- und Verkehrsgerduschen existieren soge-
nannte Spektrum-Anpassungswerte C und C_ fiir den bauakustischen Bereich von 100 bis 3150 Hz. Mit ihnen wird das
bewertete Schallddmm-MaB in einem entsprechend angepasst.

Wir empfehlen bei Isoliergldsern die VSG-Scheibe mdglichst raumseitig anzuordnen.

Fur weitergehende Informationen verweisen wir auf das BF-Merkblatt 017-2014 ,Schallschutzglas" (abrufbar unter
http://www.semcoglas.com/service/).

3.12 Systeme im SZR (Semco Solar Flex)

Das Produkt Semco Solar Flex (auf Basis Screenline) darf nur im waagrechten Zustand - Jalousie seitwérts - oder im
senkrechten Zustand - Jalousie liegend - transportiert werden.

Das Produkt Semco Solar Flex darf nur im ausgefahrenen Zustand verklotzt werden.
Bei der Jalousie ist unbedingt auf Geradlinigkeit zum seitlichen Abstandhalter zu achten.

Um ein ordnungsgeméaBem Betrieb der Semco Solar Flex -Produkte zu gewéahren, ist es erforderlich, eine Innenraumtem-
peratur von mind. 15 °C zu gewahrleisten.

Bei Einbau kundeneigener Haustechnik zur Ansteuerung der Semco Solar Flex -Anlagen ist eine vorherige Ab-
stimmung erforderlich. Die Bestatigung der Einbauméglichkeiten erfolgt schriftlich. Wir weisen darauf hin, dass

bei Inbetriebnahme der Jalousien ohne freigegebene Zubehdrteile (Netzteil und Steuerung) keine Gewahrleistung auf die
Produkte Gbernommen wird.

Wir mochten Sie bitten, die Originale der Priifprotokolle firr die in diesem Auftrag gelieferten Scheiben innerhalb von 4
Wochen zurlickzusenden, ansonsten gehen wir davon aus, dass die Semco Solar Flex -Scheiben mangelfrei funktions-
tlichtig sind. Spatere Reklamationen konnen bei Nichtvorhandensein der Protokolle nicht anerkannt werden.

Ebenfalls weisen wir darauf hin, dass der Abrieb von Lamellenmaterial am Steg des Abstandshalters nicht reklamierbar
ist.

Eine Glasdickenvordimensionierung kann erst nach Kenntnis der bauli