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Semco Dur ESG-H

HeiBgelagertes ESG von SEMCO weiterhin *«

normenkonform nach DIN EN 14179 —

Die Einfuhrung des neuen ESG-HF-Siegels RAL-GZ 525 wirkt sich nicht auf Qua-
litat und Sicherheit von Semco Dur ESG-H aus. Auch nach der Einfuhrung der
MVVTB 2019 (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen) ist
Semco Dur ESG-H ein fremduberwachtes, hochwertiges und gepruftes Produkt,
das der aktuellen DIN EN 14179 entspricht.

Semco Dur ESG-H wird in den Semcoglas Sicherheitsglaswer-
ken mit einer Haltezeit von mindestens zwei Stunden gefertigt
und von unabhangigen, zertifizierten Instituten fremduiuberwacht.
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HeiBBgelagertes ESG - Semco Dur ESG-H

ESG-H kommt vor allem in der Fassadengestaltung,
bei Verglasungen und der farblichen Anpassung mit
Hilfe von Fassadenplatten zum Einsatz. Aber auch im
Interieur-Bereich spielt es eine immer grof3ere Rolle
- Ganzglasduschen und Trennwande im Badbereich
werden haufig aus ESG-H gefertigt.

Uberall dort, wo thermische Belastungen durch
Sonneneinstrahlung oder Umgebungstemperatur
besonders hoch sind, empfiehlt sich der Einsatz
von ESG-H, welches das Risiko eines Spontanbruchs
minimiert. Wir weisen jedoch darauf hin, dass auch
durch einen Heat-Soak-Test (unabhangig von der
Lange der Haltezeit) Spontanbriiche lediglich bis
auf ein technisch nicht vermeidbares Restrisiko
ausgeschlossen werden.

MVVTB 2019 hat die Bauregelliste ersetzt
Inzwischen ist in fast allen Bundeslandern
(Ausnahmen: Hessen und Baden-Wirttemberg)
die MVVTB 2019 (Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen) eingefihrt worden.
Die Bauregelliste (BRL) besitzt seitdem rechtlich
gesehen keine Giiltigkeit mehr.

Von den Verbanden wurde ein RAL-Gutezeichen flr
das Produkt ESG-HF eingefuhrt. Dieses bringt keine
zusatzliche Rechtssicherheit mit sich. Da es ein
geschutztes Markenprodukt ist, verzichten wir auf die
Einfuhrung.

Bei SEMCO ist die Qualitdt des ESG-H durch die
Vorgaben der DINEN 14179 und einer unabhangigen
Fremdiiberwachung sichergestellt, wie es auch fiir
das ,ESG-HF* gilt. Dariber hinaus werden die nach
der DIN EN 14179 geforderten Kalibrierungen der
H-Ofen alle zwei, statt der geforderten fiinf Jahre

vorgenommen.

Weitere Informationen: www.semcoglas.com und info@semcoglas.de

Stand 05/2021.

Situation in der Semco-Gruppe

Alle Semco-Sicherheitsglaswerke werden
von notifizierten, unabhdngigen Drittstellen
fremdiiberwacht. Damit sind alle Giite- und

Priifbestimmungen erfiillt, denn bei Semco wird
der Heat-Soak-Test nach den Vorgaben der DIN EN
14179 ab dem 01. Juni 2021 mit einer Haltezeit von
mindestens zwei Stunden durchgefiihrt.

Somit andert sich an der Bezeichnung unserer
Produkte und auch an der Kennzeichnung (Stempel)
der heif3gelagerten Scheiben nichts. Da keine
Verpflichtung zur RAL-ESG-HF-Kennzeichnung
existiert, werden wir weiterhin unser Semco
Dur ESG-H mit dem Zusatz ,.n. DIN EN 14179-FU*
vertreiben, lediglich erganzt um den Hinweis auf die
unabhangige Fremduiberwachung.

Haufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen der ,alten” und der
.nheuen” Haltezeit bei Heat-Soak-Test?

Die Bauregelliste (BRL) hat keine Giiltigkeit mehr.
Nach DIN EN 14179 gibt es nur eine vorgeschriebene
Haltezeit von mindestens zwei Stunden.

Was ist, wenn ich fiir ein Bauvorhaben eine verlangerte
Haltezeit bendtige?

Bitte fiihren Sie alle von der Norm abweichenden
Anforderungen explizit in lhrer Anfrage aus, damit
diese bei der Angebotserstellung und Beratung
beriicksichtigt werden kdnnen.

Bringt der Einsatz von ESG-H mit dem RAL-Glitezeichen
Vorteile fiir mein Bauvorhaben?

Nein. Alle SEMCO ESG-H Produkte sind fremd-
iiberwacht und erfiillen damit die selben
Qualitatsanspriiche wie das RAL-Giitezeichen.

WIR MACHEN DAS. GLAS.



